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Tantalo: A Relevancia da Producao Brasileira

Introducéo

O tantalo € um metal de alto valor devido as suas propriedades intrinsecas que englobam:
excelente ductilidade, resisténcia a corrosao, alto ponto de fusdo e ebulicdo e boa condutividade
térmica e elétrica.

O tantalo j& foi muito usado como fio em filamentos de lampadas tendo sido substituido pelo
tungsténio, que apresenta menor custo.

Atualmente a sua maior aplicacdo, correspondendo a cerca de 60% do uso total, € como pé
metalico na producdo de capacitores, os quais regulam o fluxo de eletricidade nos circuitos
integrados da industria eletrbnica. Estes sdo utilizados principalmente em telefones celulares,
computadores pessoais, bens de consumo digitais (videos, cameras etc), eletrdnica de automoveis e
equipamentos médicos.

O tantalo também é usado em superligas para fabricacdo de produtos laminados e fios, resistentes
a corrosao e a altas temperaturas, assim como em laminas de turbinas para industria aeronautica.
Como carbeto (TaC) é usado em ferramentas de corte.

Até recentemente o tantalo era principalmente obtido como subproduto de escérias de fundiges
de estanho. A cassiterita, 0xido de estanho, ocorre freqlientemente associada a columbita e a
tantalita, minerais de nidbio e tantalo respectivamente. Atualmente a principal fonte de tantalo sdo os
concentrados de tantalita.

Reservas Minerais

As reservas minerais conhecidas no mundo em 2001, segundo o Departamento Nacional de
Producdo Mineral — DNPM atingem 180.724 t de tantalita. O Brasil concentra 49,4% das reservas
mundiais, seguido da Australia com 32%.

Demais detentores de reservas como China, Tailandia, Nigéria e Canadd tém participacoes
inferiores a 5% da reserva global.

A maior mina de tantalo conhecida no mundo localiza-se no Brasil. Trata-se da Mina do Pitinga
do Grupo Paranapanema, no Municipio de Presidente Figueiredo — AM. Na Australia, a Mina de

Grenbushes (que também produz litio e estanho) e a Mina Wodgina, pertenc entes a empresa Sons of
Gwalia, sdo respectivamente a segunda e a terceira maiores minas de tantalita no mundo.



Reservas Mundiais de Tantalita 2000/2001 Emt
Paises 2000 2001 %
Brasil 64.782 89.204( 49,4
Australia 45.000 58.000| 32,0
Canadéa 5.000 5.000 2,8
China 8.370 8.370 4,6
Congo, Ruanda e Burundi 4.500 4.500 2,5
Malasia 950 950 0,5
Nigéria 7.000 7.000 3,9
Tailandia 7.700 7.700 4,3
Outros 90.000 - -
Total 143.392| 180.724| 100
Fonte: DNPM

A ampliagéo das reservas mundiais em cerca de 26% em 2001, deve-se principalmente ao Brasil,
com a reavaliacdo da Mina do Pitinga que atualmente conta com reservas totais de 89,2 mil t, com
39,3 mil t de reserva medida.

Mercado Mundial

A producdo mundial de tantalo primario cresceu 381% no periodo 1994/2001 atingindo no ultimo
ano 1.820 t, em termos de Oxido de tantalo (Ta,O;) contido Cerca de 1.300 t, equivalentes a 75%,
foram provenientes de minérios como tantalita e outros, sendo o0s restantes 25% obtidos a partir de
escoria de estanho. Observa-se crescimento expressivo da producdo em 1999, a qual dobrou em
relacdo ao ano anterior, face a aceleragdo da demanda por tantalo. A demanda agquecida e 0s precos
elevados viabilizaram a producdo de tantalita a partir de diversas minas de menor teor,
principalmente localizadas na Africa, assim como a producdo através de escorias de estanho,
algumas de baixissimo teor, responsaveis por 41% da oferta de tantalo, em 2001.
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Fonte: TIC - Tantalum-Niobium International Study Center

Os maiores produtores mundiais de tantalita sdo Australia e Brasil, juntos responsaveis por cerca
de 64% da producdo global. A Australia produziu 900t de tantalita em 2001, quase metade da
producdo mundial, e o Brasil foi responsavel por 14,1% equivalente a 256t. Congo, Ruanda e
Burundi, na Africa Central concentram cerca de 16,5% do total produzido no mundo em 2001.



Producdo Mundial de Tantalita—-2001

Emt
Paises Ta,Os (1) %
Austrélia 900 49,5
Brasil 256 14,1
Congo, Ruanda e Burundi 300 16,5
Malésia 100 5,5
Tailandia 100 5,5
China (1) nd nd
Outros 164 8,9
Total 1.820 100

Fonte: DNPM.(1) A China produziu 100 t no ano 2000.

O maior fabricante mundial de tantalita é a australiana Sons of Gwalia que produziu cerca de 720t
de Ta,0O; em 2001. Outros relevantes produtores séo o Grupo Paranapanema no Brasil, com 144t
comercializadas em 2001 e a Tanco do Canada.

O consumo mundial de Oxido de tantalo atingiu, em 2001, cerca de 2.600t de Ta,Os.
Considerando que cada tonelada de 6xido de tantalo contem 820 kg de tantalo, o consumo global
corresponde a 2.132t de tantalo. Este foi atendido pelas producdes priméria e secundaria, além da
utilizacéo dos elevados estoques.

O o6xido de tantalo de alta pureza € processado principalmente nas empresas Starck (Alemanha),
Cabot (EUA) e Ninjxia (China) onde obtem-se p6 metélico e fios para utilizacdo na industria de
capacitores. No caso do carbeto de téntalo, usado como ferramenta de corte, cabe citar a austriaca
Treibacker que possui contrato de compra do Oxido de tantalo produzido no Brasil pela
Paranapanema.

A demanda por tantalo apresentou crescimento expressivo nos dez ultimos anos, em torno de
10% a.a., devido principalmente a sua maior utilizacdo em aparelhos eletrénicos portateis como
telefones celulares, laptops e videos. O consumo mundial é concentrado nos paises fabricantes de
produtos industrializados de tantalo como Estados Unidos, Japdo, Alemanha e China. Note-se que
Estados Unidos e Japdo em conjunto, representam 50% do comércio internacional que alcangou
cerca de 2.000 t de tantalo em 2001.

Os principais fabricantes mundiais de capacitores, responsaveis por 65% da demanda por tantalo,
sdo as americanas AVX Corp. e Kemet, as japonesas Elna, Fujitsu e NEC, e a Epcos, joint-venture
entre a alema Siemens e a japonesa Matsuhita.

O consumo médio de tantalo é de 65 mg/capacitor, 0 que gerou consumo aproximado de 1.600 t
no ano 2000, considerando que foram produzidos cerca de 24.000 capacitores neste ano.

O ano 2000 caracterizou-se por uma surpreendente aceleracdo da demanda, com crescimento de
30% em relacdo a 1999, impulsionada pela elevacdo de 30 a ®% na demanda do setor de
telecomunicacgdes. O forte incremento nos pedidos de compra de tantalo por parte dos produtores de
circuitos eletronicos, os quais superestimaram a demanda de celulares e computadores pessoais,
desestabilizou o mercado.
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Como consequéncia os precos do concentrado pularam de US$72/kg contido de 6xido de tantalo
em 1999 para US$ 440/kg no ano 2000, com o aproveitamento de minas e residuos antes
antiecondmicos. A falsa demanda do ano 2000, seguiu-se a superoferta do ano 2001, com eleva¢&o
dos estoques e a volta aos precos praticados em 1999.

Precos Médios da Tantalita - 1994/2001
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Fonte: U.S.Geological Survey

Em 2002 o preco médio do tantalo deve apresentar reducdo de cerca de 10% em relacdo a 2001,
considerando que uma provavel recuperacédo do mercado deve se dar a partir de 2003.

Cenario Nacional

O Brasil, que é o segundo maior produtor mundial de tantalita produziu 256t em 2001, com
crescimento de 12,9% a.a. no periodo de 1999/2001.

Producéo Brasileira de Tantalita 1999/2001

tTa,O4

1999 2000 2001
Quantidade (t) 201 235 256

O principal fabricante brasileiro € o Grupo Paranapanema pertencente aos fundos de pensao
liderados pela PREVI, responsavel pela producédo de 144t de tantalita em 2001. O grupo controla a
Mineracdo Taboca, que promove a lavra e a concentracdo do minério de estanho, niébio e tantalo da
Mina de Pitinga, localizada no Municipio de Presidente Figueiredo — AM.

Além da Mamoré Mineracdo e Metalurgia que processa 0 concentrado de
estanho para producdo de estanho metélico em Pirapora do Bom Jesus — SP,

0 grupo também possui usina metalargica no municipio de Sdo Tiago — MG O Brasil possui a
para processamento do concentrado de niobio e tantalo. Esta unidade produz maior reserva
atualmente cerca de 85t de 6xido de tantalo, 600t de 6xido de niébio e 448t mundial de tantalita,
da liga FeNb. sendo também o

segundo maior

O processamento do concentrado de tantalita em &xido de tantalo com )
produtor mundial.

99,5% de pureza agrega valor em torno de US$ 30/kg, tendo sido este altimo
comercializado por cerca de US$ 100/kg em 2001.

A Paranapanema possui 0 projeto Rocha S&, para aproveitamento da rocha dura da Mina de
Pitinga, orcado em US$ 130 milhdes. A viabilidade do projeto depende do aproveitamento
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concomitante de diversos minerais, estimando-se para 2005 a producéo de 450t de Ta,O; e 4500t de
Nb,O¢ entre outros.

O outro produtor nacional de tantalita € a Companhia Industrial Fluminense, de Minas Gerais,
pertencente ao grupo americano Metallurg que processou em 2001 cerca de 135t de Ta,O.. Segundo
o DNPM, parte do concentrado foi proveniente da mina Volta Grande no municipio de Nazareno —
MG (52t), parte importado (63t) — da Franca e dos Estados Unidos — e o restante adquirido no
mercado interno (20t).

Além destas importa¢des pontuais de tantalita, o tantalo consumido no Brasil € proveniente de
importacBes de produtos industrializados principalmente componentes para a industria eletrénica,
importados de paises detentores desta tecnologia de ponta como Estados Unidos, Bélgica, Venezuela
e Alemanha.

As exportages brasileiras sdo realizadas sob a forma de concentrado de tantalita columbita, 6xido
de tantalo e ligas de Ferro-Niébio-Tantalo.

Cabe observar que as exportacdes e importacdes de tantalo sdo de dificil quantificacdo visto que
as estatisticas do MICT-Secex englobam minérios de nidbio, tantalo e vanadio.

Segundo o Suméario Mineral 2002 do DNPM, as exportacdes atingiram 443t em 2001 com valor
de US$ 8.655 mil enquanto as importacdes, englobando manufaturados, concentrados e compostos
quimicos, alcancaram 467 t correspondentes a US$ 1.086 mil.

Perspectivas

O mercado mundial de tantalo apresentou crescimento substancial de cerca de 10% a.a. na ultima
década, impulsionado pelo setor de telecomunicacdes. Apds a desestabilizacdo vivenciada pelo
segmento a partir do ano 2000, registrou-se queda de 83% nos pregos de concentrado de tantalita
em 2001, constatando-se em 2002, a continuidade do movimento decrescente de precos, face ao
ainda elevado nivel de estoques.

Prevé-se que a retomada deste mercado ocorra a partir de 2003 dependendo da performance da
economia mundial, e em particular do setor de telecomunicagdes. Estima-se que, com as condi¢des
propicias, a demanda de concentrado de tantalita possa crescer 7% a.a. a partir de 2003, sustentada
por taxas de crescimento de 7 a 10% a.a. na industria de capacitores de tantalo, o que conduziria a
seguinte projecao de oferta/demanda, considerando o periodo 2003/07.

2001 2003/07 Adicional
Consumo 2132t 2.990t + 858 t
Producéo 1.820t 2680t [+ 410t (S.Gwalia)e + 365
t (Rocha S&)
Estoques 312t 310t -
Oferta 2132t 2990t + 7751

O Brasil possui posigdo preponderante no mercado de tantalita sendo o segundo maior produtor
mundial com 256t de 6xido de tantalo contido, correspondentes a 14,1% do total em 2001.
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A Australia € responsavel por quase metade da producéo internacional, com forte presenca da
Sons of Gwalia, que produziu 720t de Ta,O; contido em 2001. A empresa possui projeto de
expansdo para 1.130 t/a a partir de 2003/04, podendo atingir 2.250 t a partir de 2006, dependendo
do comportamento do mercado futuro.

O Grupo Paranapanema, principal produtor nacional de éxido de tantalo de alta pureza, (85 t
Ta,O; em 2002), processando concentrado da Mina de Pitinga — AM, na unidade do Grupo em
Minas Gerais, também possui projeto de expansdo. Trata-se do projeto intitulado Rocha S&, com
investimento total previsto de US$ 130 milh&es para aproveitamento da rocha dura de Pitinga, com
viabilidade dependente da exploracdo concomitante de diversos minerais, visando a producéo final
de 450 t de Ta,O;, entre outros produtos.

Cabe ressaltar que a Mina de Pitinga € a maior reserva mundial de tantalo com 89,2 mil t de
tantalita representando quase 50% das reservas mundiais, estimadas em cerca de 180,7 mil t.

Entretanto, a expansao da producédo de concentrado de tantalita e 6xido de tantalo de alta pureza,
sem consumo interno, implica em ampliacdo das vendas externas em mercado consumidor sujeito a
instabilidades de demanda e preco e altamente concentrado. Pouquissimas empresas detém a
tecnologia de processamento para obtencdo do tantalo metélico.

Com vistas ao incremento das exportacdes, a qualidade e o custo do produto colocado no seu
consumidor é fundamental, tendo-se presente que o poder de competicdo das empresas brasileiras
deve ser balizado principalmente pelas empresas australianas, em particular pela Sons of Gwalia,
lider mundial.

Portanto a competitividade dos projetos brasileiros deve ser rigorosamente avaliada para que o
pais realmente possa usufruir da sua potencialidade no segmento de tantalo, com os almejados
ganhos para a balanca de pagamentos.
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